
Tabela 1 

Symbol literowy kauczuku Twardość IRHD Guma Numer normy 

 
NBR 

60 
70 
80 
90 

BHD 6468-2E34E51 
BHC 7465-2 
BHC 8535-2 

BHC 9435-2E34E51F12 

PN - 83/C - 94153/20 

 
FPM 

 

70 
80 
90 

GKB 7426 
GKB 8425 
GKB 9424 

 
PN - 88/C - 94153/77 

EPDM 
70 
80 

CAD 7464-6 
CAD 8426-6 

PN - 85/C - 94153/24 

MVQ 
60 
70 
80 

GEE 6242-4A19B17E36G11N14 
GEE 7233-7A19B17E6G11N14 

GEE 8233-7A19 

 
PN - 88/C - 94153/72 

ACM 
70 
80 

DHB 7342-4A16E36 
DHB 8432-4A16E36V11 

PN - 88/C - 94153/42 

Właściwości gumy z innych kauczuków podstawowych powinny być uzgodnione między dostawcą i odbiorcą  

 

 


